
№ 73   Крест общая масса: 8,2 гр. Сверху позолота, внутри металл 
серебристого цвета. 

№ 74   Цепь общая масса: 66,6 гр. Длина ≈ 60 см. Сверху позолота, 
внутри металл серебристого цвета. 



№ 75   Браслет общая масса: 8,6 гр. Длина ≈ 23 см. Сверху позолота, 
внутри металл серебристого цвета.  

№ 76   Цепи общая масса: 19,6 и 17,5 гр. Длина ≈ 55 см. Сверху 
позолота, внутри металл серебристого цвета. 



№ 77   Браслет из светло-желтого металла с замком (карабин). Звенья 
круглые, спаяны. Сделан неаккуратно, сразу вызывает сомнение. Общая 
масса - 21 гр. Масса золота - 8,34 гр. Клейма вместе с замком по всей 
вероятности были припаяны от другого изделия (585 российское). 
Внутри присутствовал недраг. металл белого цвета (не магнитится, 
тяжелый). При глубоком запиле видно. Проволока толстая, пилится 
тяжело, со скрежетом, как будто отпиливаете кусок железа. Реакции на 
585(хлорное золото нет), КI(сквозь каплю реактива остается виден блеск 
металла, не темнеет, светло-коричневого пятна не остается, т.е. в 
неизменном виде блестяще-серый металл и вокруг него, то что является 
золотом реагирует на реактив КI). Черноты на салфетке от KI тоже нет. 
Гидростатический метод показывает 14,70 кооф. 


